
< 最適な GPC カラムの選択 
単一ポアサイズのカラム
PLgel の単一ポアサイズの GPC カラムにより、狭い分子量範囲内で最高の分離能を発揮し
ます。カラムを連結することで、対応できる分子量範囲を広げることができます。単一ポアカ
ラムは一般的に、非常に小さなポリマーや非常に大きなポリマーの測定に適しています。
MIXED カラム
これらのカラムは、幅広い分子量範囲に対応し、高精度な分子量測定が可能です。広い分
子量範囲で等しい分離能を確保し、単一ポアサイズカラムのようにカラム連結を行わずに
測定できます。
InfinityLab Pluspore カラム
InfinityLab PlusPore カラムは、DMF、DMSO、NMP などの扱いが難しい溶媒の使用が
可能であり、非常に優れた再現性と分離能をもたらします。マルチポア技術を採用した分
離効率の高い粒子径の小さい充填剤を採用し、分子量範囲や寿命を損なうことなく分離能
を大幅に高めます。
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卓越したポリマー分析を実現
する包括的なソリューション
アジレントは、さまざまな
アプリケーションに対応可能な 
GPC/SEC ソリューションを
提供しています。

PL Aquagel-OH MIXED-M 8 µm 1,000～500,000

PL Aquagel-OH MIXED-H 8 µm 6,000～10,000,000

PL Aquagel-OH 60 8/15 μm
200,000～10,000,000

PL Aquagel-OH 50 8/15 μm 
50,000～600,000

Infi nityLab PL Multisolvent 30 2.7 μm 300 Å 最大 100,000 水溶性 
溶媒

PL Aquagel-OH 40 8/15 μm
10,000～200,000

PL Aquagel-OH 30 8 μm 100～60,000

Infi nityLab PL
Multisolvent 20 2.7 μm
130 Å 3,000～30,000

PL Aquagel-OH 20 5 μm 100～20,000

0 分子量範囲 
（PS）g/mol 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000

PolarGel-M 最大 500,000
極性/混合 

溶媒
PolarGel-L 最大 60,000

0 分子量範囲 
（PS）g/mol 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000

PLgel 20 μm MIXED-A 2,000～40,000,000

Infi nityLab PLgel Olexis 13 μm 2,000～10,000,000

PLgel 10 μm MIXED-B 500～10,000,000

Infi nityLab PolyPore 5 μm 200～2,000,000 *

PLgel 5 μm MIXED-C 200～2,000,000

Infi nityLab ResiPore 3 μm 最大 500,000 *

PLgel 5 μm MIXED-D 200～400,000

Infi nityLab MesoPore 3 μm 最大 25,000 *

PLgel 3 μm MIXED-E 最大 25,000 有機 
溶媒

PLgel 5/10 µm 500 Å 500～25,000

Infi nityLab OligoPore 6 μm 
最大 3,300 *

PLgel 3/5/10 µm 100 Å 
最大 5,000

PLgel 5/10 µm 50 Å 
最大 1,500

PLgel 5/10 µm 103 Å 500～60,000

PLgel 5/10 µm 104 Å
10,000～450,000

PLgel 5/10 µm 105 Å
60,000～1,700,000

PLgel 10 µm 106 Å
600,000～10,000,000*高速・高分離を実現する GPC/SEC 最新技術

多糖分析キット 180～850,000 水溶性 
溶媒

0 分子量範囲 
（PS）g/mol 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000

PEO-10 20,000～1,000,000

PEG-10 キット 106～20,000

EasiVial PEG 106～35,000

EasiVial PEG/PEO 100～1,200,000 極性/混合 
溶媒

EasiVial PM 600～2,000,000

PMMA M-M-10 キット 1,000～1,500,000

PMMA M-L-10 キット 500～50,000

0 分子量範囲 
（PS）g/mol 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000

Polystyrene S-L2-10 キット 
162～10,000

Polystyrene S-L-10 キット 162～20,000

Polystyrene S-M2-10 キット 580～300,000

Polystyrene S-H-10 キット 580～3,000,000

Polystyrene S-H-10 キット
300,000～15,000,000

Polystyrene S-H2-10 キット 1,000～15,000,000 有機 
溶媒

EasiVial PS-H 162～6,000,000

EasiVial PS-M 162～400,000

EasiVial PS-L 162～40,000

EasiCal PS-1 580～7,500,000

EasiCal PS-2 580～400,000

GPC/SEC カラムと標準溶液のセレクションガイド
最適なカラムと標準溶液を選ぶためのガイド


